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1. Наименование и адрес 
заявителя

ОАО «Тыретский солерудник»
Адрес: 666331, РОССИЯ, Иркутская обл., Заларинский район, р. п. 
Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д.8

2. Характеристика объекта 
испытаний

Концентрат минеральный-галит., первый сорт

3. Наименование и адрес 
изготовителя

ОАО «Тыретский солерудник»
Адрес: 666331, РОССИЯ, Иркутская обл., Заларинский район, р. п. 
Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д.8

4. Отбор образцов Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии 
с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 001/L-16/11/20

5. Идентификационный номер 
образца

№ 001/L-16/11/20

6. На соответствие требованиям ТУ 2111-002-55545896-2008 "Концентрат минеральный-галит. 
Технические условия".

7. Цель испытания Целью испытаний является установление соответствия концентрата 
минеральный-галита, первого сорта,  требованиям ТУ 2111-002-
55545896-2008 "Концентрат минеральный-галит. Технические 
условия".

8. Условия окружающей среды 
при проведении испытаний

Температура окружающего воздуха 20-22 ºС
Относительная влажность воздуха 66…68%
Атмосферное давление 746…750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний
Инженер-испытатель: Игошин К.Д.

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Внешний вид
ТУ 2111-002-

55545896-2008
Кристаллический,

сыпучий
Соответствует
требованию 

Цвет ТУ 2111-002-
55545896-2008

Белый с оттенками от
серого до розоватого

Соответствует
требованию

Запах
ТУ 2111-002-

55545896-2008 Отсутствует
Не обнаружено

Массовая  доля  хлористого
натрия, % (не менее)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

97,00 99,00

Массовая  доля  кальций-иона,  %
(не более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

0,65 0,43

Массовая  доля  магний-иона,  %
(не более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

0,25 0,15

Массовая  доля  сульфат-иона,  %
(не более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

1,50 1,00

Массовая доля калий-иона, % (не
более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008 0,20

0,10

Массовая доля оксида железа, % ТУ 2111-002- 0,010 0,005
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
(не более) 55545896-2008
Массовая доля нерастворимых в
воде веществ, % (не более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

0,85 0,55

Массовая  доля  влаги,  %  (не
более)

ТУ 2111-002-
55545896-2008

3,5 2,1

10. Дополнительная информация
10.1.  Полученные результаты и выводы,  содержащиеся в протоколе,  относятся только к конкретно

испытанному(ым) образцу(ам).
10.2.  Отдельные  страницы  с  изложением  результатов  испытаний  не  могут  быть  использованы

отдельно без полного текста протокола испытаний.
10.3.  Запрещена  частичная  или  полная  перепечатка  или  размножение  Протокола  испытаний  без

разрешения Испытательной лаборатории.
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